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KRUSZYWA: OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN  

WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA 

 

Kruszywo: …………………………………………………………………………………….. 

 

 

Frakcja Przesiew  
Udział masy frakcji  

w badanej próbce 

mm g % 

0 – 4    

4 – 8   

8 – 16   

16 – 31,5   

31,5 – 63   

 

 

Frakcja 
Masa próbki 

analitycznej 

Udział masy 

frakcji w badanej 

próbce 

Masa ziarn 

nieforemnych 

Zawartość ziarn 

nieforemnych 

w poszczególnych 

frakcjach 

Zawartość ziarn 

nieforemnych 

w całym 

kruszywie 

Wskaźnik 

kształtu 

 

Kategoria SI 

mm g % g % % 

4 – 8     
 

 
8 – 16     

16 – 31,5     
 

31,5 – 63     

 

 

WNIOSKI: 

 

 

 

 


